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Проблематика отрасли

. Отсутствие отечественного 

производства смол высшего 

качества для ответственных 

применений;

Растущий спрос в строительстве, 

авиакосмической и 

электротехнической отраслях;

.

. Необходимость в материалах с 

выдающейся адгезией и 

долговечностью.
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Получаемые эпоксидные смолы на основе 

бисфенола А представляют собой олигомерные 

продукты – простые полиэфиры, концы цепей 

которых содержат эпоксидные группы. 

Технология представляет собой процесс 

получения эпоксидной смолы поликонденсацией 

эпихлоргидрина и Бисфенола А в щелочной 

среде.
2

1

4

3

Смешение и 
нагрев сырья

Реакция 
поликонденсации

Отмывка и 
отделение 
смолы

Удаление 
растворителей
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▪ Интеграция производства 
в рамках крупного 
химического комплекса 
дает синергетический 
эффект

▪ Эпоксидная смола –
продукт с высокой 
добавленной стоимостью и 
широким спросом 

Экономические

▪ Технология разработана с 
упором на возможность 
максимальной переработки 
и рециркуляции побочных 
продуктов

Экологические
▪ Отработанная технология 

позволяет существенно 
снизить побочные 
реакции и повысить 
эффективность процесса

Технологические

Применяемая технология 
очистки сточных вод и 
очистки гадов позволяет 
минимизировать отходы
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Рынок 
сбыта

Строительство Стеклопластик

Электроника Электротехника

Углепластик

Покрытия и 
клеевые композиции

Эпоксидные

смолы
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Бисфенол А – ароматический диол, представляющий 
собой твёрдые кристаллы (т. пл. ~155 °С)

Эпихлоргидрин – хлорорганическое 
эпоксисоединение, бесцветная летучая жидкость      
с t кип. 116 – 118 °С

Щёлочь (гидроксид натрия) – вводится обычно в виде 
~10–20%-ного водного раствора


